
 

 

 

 

 ABETE BIANCO 
 

 CICLI MORDENZATI E LACCATI  

 
CICLI DI VERNICIATURA 

1ªMANO 
 

2ªMANO 
 

3ªMANO 

CICLO CATAS A serie 681… 
dopo 24 ore 
spazzolatura 

SPRUZZO 
171806 o 171846 
171406 o 171446 

300 µm 
VALORE OBBLIGATORIO PER CERTIFICAZIONE CATAS 

MORDENZATO B serie 681…  
FLOW-COATING 

671083 
con fermavetri 

dopo 24 ore 
carteggiatura 

o 
spazzolatura 

SPRUZZO 
171406 o 171446 

altre 
250-300 µm 

MORDENZATO C serie 681…  
SPRUZZO 

171982 
100-150 µm 

 
dopo 24 ore 
carteggiatura 

 

SPRUZZO 
171406 o 171446 

altre 
250-300 µm 

MORDENZATO D serie 681…  
FLOW-COATING 

671080 
senza fermavetri 

dopo 24 ore 
carteggiatura 

o 
spazzolatura 

SPRUZZO 
171406 o 171446 

altre 
250-300 µm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLI DI VERNICIATURA 1ªMANO 2ª MANO  3ª MANO 

LACCATO CHIARO 

3 CATAS 
671223 

 
493212 

150-200 µm 
 

dopo 24 ore 
carteggiatura 

496245 
250-275 µm 

LACCATO SCURO 

3S  
serie 671… 

 

 
serie 493… 
150-200 µm 

 

dopo 24 ore 
carteggiatura 

serie 496… 
250-275 µm 

SBIANCATO 1 671223 

 
171982 

150-200 µm 
 

dopo 24 ore 
carteggiatura o 
spazzolatura 

171440 o altre 
250-300 µm 


