
 

 

 

 

 

 

 

CICLI DI VERNICIATURA 1ªMANO  2ª MANO  3ª MANO 

 
MORDENZATO 

E 

 
serie 672… 

 

 
dopo 24 ore 
eventuale 

spazzolatura  
 

SPRUZZO 
672057 

150-200 µm 
dopo 2 ore 

SPRUZZO 
171406 o 171446 

o altre 
250-300 µm 

OSSERVAZIONI:  
contiene una quantità elevata di pinosilvina che inibisce l’essiccazione delle vernici, in particolare ad acqua. Si 
consiglia una prova preliminare in quanto le condizioni variano da partita a partita di legno. 
NESSUNA GARANZIA.  

 

 

 LARICE RUSSO 
CICLO MORDENZATO 

 

 


